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Forum|Material

Prunkvoller Gips

Stuckmarmor, eine Technik und eine Kunst

Gips ist etwas Unspektakulires. Er ist weiss, als
Rohmaterial vor der Verarbeitung formlos, giin-
stig und leicht verfiigbar. Mit wenigen Zusitzen
und viel Handarbeit kann ihm jedoch Glanz und
Farbe verliehen werden und zwar in dem Masse,
dass er in vielen Kirchen und Reprisentations-
bauten prominent in Erscheinung tritt. In Form
von Stuckmarmor bereichert Gips die prunkvolls-
ten barocken Ausstattungen, ohne als solcher er-
kannt zu werden. Stuckmarmor ist eine Imita-
tionstechnik, mit der aus hochwertigen Gipssorten,
Knochenleim und Pigmenten so glanzvolle Ober-
flichen wie jene von poliertem Marmor geschaf-
fen werden.

Der Knochenleim verleiht dem Stuckmarmor
seine aussergewohnliche Hirte und damit auch
die Polierbarkeit. Zugleich verzdgert das zugesetz-
te Leimwasser die Abbindezeit des Gipsmortels
um mehrere Stunden. Diese Zeit wird bengtigr,
um mit der pigmentierten Masse verschiedene
und farblich abgestimmte «Mbrtellaibe» zu bil-
den, in die durch mehrmaliges Umschichten die
gewiinschten marmorartigen Strukturen eingear-
beitet sind. Von den Laiben abgetrennte Schei-
ben werden auf einen Untergrund aufgetragen

und nach der Trocknung durch unzihlige Schleif-

gleichzeitig die Offenheit, den Zufall fiir die Ge-
staltung zu nutzen. Wie bei massivem Material
verindern sich mit jedem Schleifgang die ange-
legten Strukturen, Farbverliufe und Konglome-
rate. Durch das vorhandene Volumen kommt zu-
dem eine Tiefe und Farbintensitit zum Ausdruck,
die sich in der Wirkung von allen Maltechniken
abhebt, die den Marmor nur oberflichlich imi-
tieren.

Die Stuckmarmortechnik kam bereits in der
Antike zur Anwendung und fand in der Renais-
sance von Italien ausgehend erneut Verbreitung.
Die Griinde, weshalb eine dermassen zeitinten-
sive Technik entwickelt wurde, sind vielfaltig. In
manchen Fillen war natiirlicher Marmor nicht
verfiigbar oder unerschwinglich, so dass Stuck-
marmor als Ersatzmaterial diente. In der Barock-
zeit aber, als Stuckmarmor zu einem charakte-
ristischen Gestaltungsmittel wurde, kam diese
Technik nicht aus Sparsamkeit zur Anwendung.
Die frei wihlbare Farbgebung, das geringere
Gewicht und die Mbglichkeit, handwerkliche
Kunstfertigkeit zu beweisen, waren Beweggriinde,
Stuckmarmor dem natiirlichen Stein vorzuziehen.
Spezialisierte Stuckkateure schufen Arbeiten, die
den Wert von gehauenem Marmor iibertrafen.
«Scagliola» etwa ist cine Stuckeinlegetechnik, bei
der verschiedenfarbige Ornamente aus Stuckmar-
mor als Intarsien in eine Stuckmarmoroberfliche
eingelassen sind.

zunehmende Materialvielfalt, die durch die In-
dustrialisierung hervorgebracht wurde, sorgte bei
Handwerkern und Architekten fiir Verunsiche-
rung und fithrte beziiglich dem Einsatz und der
Bewertung von Baumaterialien zu heftigen Dis-
kussionen.! Prunkvoll eingesetzter Gips, der ein
kostbareres Material imitiert, wurde moralisie-
rend als unecht und falsch bezichtigt.

Kiritiker jener Zeit miissten ihre Argumente
iiberdenken, wenn sie heute die Sintishalle in Ar-
bon betreten wiirden. Im Neubau von Michael
Meier und Marius Hug Architekten ist der Stuck-
marmor in einem iiberraschend neuen Zusam-
menhang anzutreffen (vergleiche wbw 3|2012).
Die St. Galler Kiinstlerin Katalin Deér realisierte
in der Turnhalle der Schulanlage ein Kunst-am-
Bau-Projekt, das diesem Material einen véllig neu-
en Platz einrdumt. In den Sichtbeton eingegos-
sene statt aufgesetzte Stuckmarmor-Fragmente
liegen auf einer Ebene mit dessen Oberfliche. Thr
Glanz wird nicht jenem von poliertem Marmor
gegeniibergestellt, sondern dem der ebenfalls in
der Wandpartie eingegossenen Fotoabziige. Die
Eigenstindigkeit dieses Materials tritt in aller
Deutlichkeit in Erscheinung; es gibt sich nicht als
Gips — aber als etwas Spektakulires zu erkennen.

Julia Litolf

In Zusammenarbeit mit dem Material-Archiv: www.materialarchiv.ch
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in den Stirnwénden der Turnhalle eingegossen. 2 Herstellung des «Mbrtellaibes» 4 Benediktinerabtei Ottobeuren in Bayern. Saulen, Pilaster

und Altére sind durchgehend mit modelliertem Stuckmarmor
bekleidet.
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